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Fig. 5: Veränderungen der durchschnittlichen Pixelwerte der Fluoreszenz für Proben

aus Materialkombination in den verschiedenen Farbschichten (Rot, Grün und Blau)

Fig. 2: Vergleich der UVF-Bilder der

Proben TPO, EVA und POE vor und

nach der Alterung

Fig. 3: Die Fluoreszenz einiger Proben

(TPO, EVA) zeigte Farbveränderungen

während des Alterungsprozesses.
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Fig. 1: Ungleichmäßige Muster, die in den UVF-Bildern einiger der laminierten

Proben erscheinen.









Fig. 4: Veränderungen der durchschnittlichen Pixelwerte der Fluoreszenz für ENC1,

ENC2 und ENC4 in den verschiedenen Farbschichten (Rot, Grün und Blau)
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